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«Bewertung der Rezyklierbarkeit nach RecyClass»

Webinar
29. Juni 2021, 10:30 – 12:00 Uhr 

Liane Jehle, REDILO GmbH
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REDILO – wer wir sind…

Raymond Schelker
Chemiker FH, Umweltingenieur NDS FH
schelker@redilo.ch

Dr. Melanie Haupt
Master of Science ETH in Umweltingenieurwissenschaften
haupt@redilo.ch

Liane Jehle
MSc Packaging Development Management, BEng Verpackungstechnik
jehle@redilo.ch
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Unsere aktuellen Schwerpunkt-Projekte:
Projekte entlang der Kunststoff-Wertschöpfungskette
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Agenda

1. Begrüssung 

2. Rezyklierbarkeit nach RecyClass

a. Einführung

b. Methodik der Assessments

c. Ergebnis 

d. Sonderfall Letter of Compatibility

e. Ablauf der Zertifizierung

3. Rezyklierbarkeit nach dem deutschen Mindeststandard

4. Ganzheitliche Bewertung einer Verpackung 

5. Q&A
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Initiative von Vertretern 

der Wertschöpfungskette:

- Verbesserung 

Rezyklierbarkeit

- Harmonisierte Nutzung 

Rezyklat

Wissenschaftlicher 

Ansatz zur 

Verbesserung der 

Rezyklierbarkeit

Rückverfolgung Anteil 

Rezyklat

Vision: Harmonisierung 

der DfR-Guidelines und 

Methodik in der EU 
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RecyClass – Methodischer Bewertungsaufbau  

How to claim recyclability with RecyClass?

Design for Recycling 
Guidelines

RecyClass Tool

• The DfR Guidelines are transposed to the tool.

• The overall recyclability of the finished package 

can be assessed.

• Recyclability Self-Assessment

• Recyclability Expert-checked

Recyclability Certification

DfR Guidelines RecyClass Tool

(DfR-Assessment) 

Recyclability Rate  

Assessment

• die Gesamt-Recyclingfähigkeit der fertigen 

Verpackung kann beurteilt werden

• Die DfR-Guidelines werden auf das Tool 

übertragen

• Recyclability Self Assessment

• Recyclability Expert Check 

(DfR-Assessment)

Quelle: RecyClass

https://recyclass.eu/tool/de/
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DfR-Guidelines Design-for-Recycling
(Design-for-Recycling Assessment)

Rezyklierbarkeitsrate
(Recyclability Rate Assessment)

Einhaltung der RecyClass DfR-
Guidelines ✓ ✓ ✓

Genereller Recyclingstrom 
vorhanden  ✓ ✓

Bewertung mit quantitativer 
Angabe (%) des rezyklierbaren 
Anteils

  ✓

Berücksichtigung lokaler 
Infrastruktur für Sammlung, 
Sortierung und Aufbereitung

  ✓

Zertifikat und Auslobung 
(Piktogramm)  ✓ ✓

Gültigkeit Zertifikat
- europaweit länderspezifisch

Quelle: RecyClass

RecyClass – Methodischer Bewertungsaufbau  
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Methodischer Aufbau der Assessments 

Nr. Kriterium
Design-for-Recycling

(Design-for-Recycling Assessment)
Rezyklierbarkeitsrate

(Recyclability Rate Assessment)

1 Eignung ✓ ✓

2 PRE-Recyclingstrom vorhanden ✓ ✓

2a Lokale Sammlung  ✓

2b Lokale Sortier- / Recyclinginfrastruktur  ✓

3 Rezyklierbarer Kunststoffanteil ✓ ✓

4 Sortierbarkeit ✓ ✓

5a DfR Unverträglichkeiten (entfernbar) ✓ ✓

5b DfR Unverträglichkeiten (nicht entfernbar) ✓ ✓

6 Easy to Empty Index ✓ ✓

7 REACH Einhaltung ✓ ✓

Quelle: RecyClass
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Beispiel

Aufbau

• PE-Beutel 27,6g 92,0%

− Multilayer mit EVOH 1,4g 5%

− Klebstoff 0,28g 1%

− Direktdruck 1,1g 4%

• PP-Deckel 2,4g 8,0%

Zusätzliche Informationen

• Bedruckung unter 50% der Oberfläche

• Kein Label oder andere Zusätze

Quelle: RecyClass
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Kriterium 1: Eignung

• Gewichtsmässig überwiegend Kunststoff

• Oberfläche zu mind. 50% Kunststoff

• Keine Al-Schicht (auch nicht bei Multilayer) die dicker als 5 μm ist, 

kein Al-Etikett / Al-Sleeve, den der Benutzer beim Öffnen der Verpackung 

nicht entfernen kann

• Verpacktes Produkt ist kein gefährlicher chemischer Stoff od. gefährliches 

Gemisch im Sinne der EU-CLP-Gesetzgebung

• Keine Carbon-Black Oberfläche

• Beinhaltet keine bio- oder oxo-abbaubaren Kunststoffe

→ Kriterien müssen erfüllt sein, sonst ist ein Assessment durch RecyClass nicht möglich
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Beispiel

Nr. Kriterium
Design-for-Recycling

(Design-for-Recycling Assessment)
Rezyklierbarkeitsrate

(Recyclability Rate Assessment)

1 Eignung ✓ ✓

2 PRE-Recyclingstrom vorhanden

2a Lokale Sammlung

2b Lokale Sortier- / Recyclinginfrastruktur

3 Rezyklierbarer Kunststoffanteil

4 Sortierbarkeit

5a DfR Unverträglichkeiten (entfernbar)

5b DfR Unverträglichkeiten (nicht entfernbar)

6 Easy to Empty Index

7 REACH Einhaltung

Ergebnis

Quelle: RecyClass
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Kriterium 2: PRE-Recyclingstrom vorhanden 

Verpackungen, für die ein PRE-Recyclingstrom eingerichtet ist, d. h., dass Sammlung, Sortierung und 
Recycling mindestens in einem europäischen Land eingerichtet sind und funktionieren.

Von Plastics Recyclers Europe (PRE) anerkannte Recyclingpfade

• PET-Flaschen
• PET-Schalen
• PE-Folien
• PP-Folien
• PE-Behälter
• PP-Behälter
• Kisten und Paletten aus PE und PP
• Töpfe, Wannen und Schalen auf Polyolefinbasis
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Beispiel

Nr. Kriterium
Design-for-Recycling

(Design-for-Recycling Assessment)
Rezyklierbarkeitsrate

(Recyclability Rate Assessment)

1 Eignung ✓ ✓

2 PRE-Recyclingstrom vorhanden ✓ ✓

2a Lokale Sammlung

2b Lokale Sortier- / Recyclinginfrastruktur

3 Rezyklierbarer Kunststoffanteil

4 Sortierbarkeit

5a DfR Unverträglichkeiten (entfernbar)

5b DfR Unverträglichkeiten (nicht entfernbar)

6 Easy to Empty Index

7 REACH Einhaltung

Ergebnis

Quelle: RecyClass
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Kriterium 2b: Lokale Sortierung- / Recyclinginfrastruktur

Kriterium 2a: Lokale Sammlung

HDPE rigid PE flexible PP flexible

collected sorted recycled collected sorted recycled collected sorted recycled

Switzerland
Summary under the aspect of national 
established collection system/s

Y Y Y/N N N N N N N

(bottles)

[1] national established collection system

[2] national established collection system Y Y Y/N

[3] NOT national established collection systems Y N Y/N Y N N Y N N

[1] Selective collection system for PET drinking bottles

[2] Collection system for «plastic bottles» (excl. PET drinking bottles, incl. PET non-food bottles)

[3] Various individual collection systems for mixed plastics / offered by private waste management companies
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Beispiel

Nr. Kriterium
Design-for-Recycling

(Design-for-Recycling Assessment)
Rezyklierbarkeitsrate

(Recyclability Rate Assessment)

1 Eignung ✓ ✓

2 PRE-Recyclingstrom vorhanden ✓ ✓

2a Lokale Sammlung ✓

2b Lokale Sortier- / Recyclinginfrastruktur → F

3 Rezyklierbarer Kunststoffanteil

4 Sortierbarkeit

5a DfR Unverträglichkeiten (entfernbar)

5b DfR Unverträglichkeiten (nicht entfernbar)

6 Easy to Empty Index

7 REACH Einhaltung

Ergebnis F
Quelle: RecyClass



REDILO GmbH / 29. Juni 2021 (Folienupdate vom 11.08.2021) www.redilo.ch 16

Kriterium 3: Rezyklierbarer Kunststoffanteil

Der Zertifizierungsprozess wird durchgeführt, um die Menge an wiederverwertbaren Kunststoffen in der 
Verpackung und deren Fähigkeit, neue Kunststoffe in neuen Produkten zu ersetzen, festzustellen. Jegliche
nicht verwertbaren Materialien führen zu einer Herabstufung der Bewertung. Der Faktor "X" repräsentiert
(falls vorhanden) den %-Anteil an nicht verwertbaren Kunststoffen in der Hauptverpackung, die vom
Verbraucher nicht getrennt werden können.

Alle Bestandteile der Verpackung, die aus Kunststoff bestehen und einen PRE-Recyclingpfad haben, 
müssen im Gewichtsanteil berücksichtigt werden: Hauptkörper, Etiketten, Hüllen, Verschlusssysteme usw. 
Barriere, Beschichtung, mineralische Füllstoffe, Klebstoff, Bedruckung sowie alle Nicht-Kunststoff-
Komponenten müssen jedoch aus dem Anteil herausgerechnet werden.

A:   > 95%
B: 90-95%
C: 70-90%
D: 50-70%
E:   < 50%
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Beispiel

Nr. Kriterium
Design-for-Recycling

(Design-for-Recycling Assessment)
Rezyklierbarkeitsrate

(Recyclability Rate Assessment)

1 Eignung ✓ ✓

2 PRE-Recyclingstrom vorhanden ✓ ✓

2a Lokale Sammlung ✓

2b Lokale Sortier- / Recyclinginfrastruktur → F

3 Rezyklierbarer Kunststoffanteil B (90,80 % B)

4 Sortierbarkeit

5a DfR Unverträglichkeiten (entfernbar)

5b DfR Unverträglichkeiten (nicht entfernbar)

6 Easy to Empty Index

7 REACH Einhaltung

Ergebnis F
Quelle: RecyClass
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Kriterium 4: Sortierbarkeit

Kunststoffverpackungen können nach dem in Europa verfügbaren Stand der Technik in einen
Polymerstrom sortiert werden. Die Sortiereffizienz "Ƞ" muss auf der Basis von Big Data oder auf der Basis 
der Ergebnisse von Tests mit dem "Sorting Protocol" bewertet werden. Das "RecyClass Sorting Protocol" 
muss in den folgenden Fällen angewendet werden:

Große Etiketten (> 50 % der Oberfläche) aus einem anderen Polymer J/N
Full-Body-Sleeve J/N
Perforierter Full-Body-Sleeve J/N
Multilayer-Strukturen (ausser PE/PP EVOH) J/N
Metallisierung (außer auf der Innenseite/der Mittelschicht) J/N
Nicht NIR-detektierbare Farben auf der Verpackung (d. h. wenn dunkle Farben für Innenschichten
verwendet werden)

J/N

Unterschiedliche Kunststoffarten auf Vorder- und Rückseite J/N
Verschiedene Arten von Kunststoffen (starre und flexible), die in der Verpackung verwendet werden J/N
Ferromagnetische Komponenten J/N
runde Form, sehr steif und hart verdichtet J/N

• ≥ 70% → Ƞ = 1
• 30% ≤ x ≤ 70% → Ƞ = 0,5
• < 30% → Ƞ = 0
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Beispiel

Nr. Kriterium
Design-for-Recycling

(Design-for-Recycling Assessment)
Rezyklierbarkeitsrate

(Recyclability Rate Assessment)

1 Eignung ✓ ✓

2 PRE-Recyclingstrom vorhanden ✓ ✓

2a Lokale Sammlung ✓

2b Lokale Sortier- / Recyclinginfrastruktur → F

3 Rezyklierbarer Kunststoffanteil B (90,80 % B)

4 Sortierbarkeit Ƞ > 70% → Ƞ = 1 (Ƞ > 70% → Ƞ = 1)

5a DfR Unverträglichkeiten (entfernbar)

5b DfR Unverträglichkeiten (nicht entfernbar)

6 Easy to Empty Index

7 REACH Einhaltung

Ergebnis F
Quelle: RecyClass
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Kriterium 5: DfR Unverträglichkeiten 

Die Verpackungen sollen nach den RecyClass DfR-Richtlinien gestaltet werden. Das Kriterium
berücksichtigt alle Teile der Verpackung, wie z. B. Klebstoffe für Etiketten, Etiketten, Hüllen, Ventile / 
Dichtungen, Verschlüsse usw., die durch den Recyclingprozess

• getrennt und nicht recycelt werden. → 5a “entfernbar”

• nicht getrennt werden und den Strom verunreinigen. → 5b “nicht entfernbar”

Design-for-Recycling
(Design-for-Recycling Assessment)

Rezyklierbarkeitsrate
(Recyclability Rate Assessment)

Abzug wird in Klassen angewendet, z.B. 
• Vorhandensein einer eingeschränkten 

Kompatibilität (Gelbe Spalte der Guidelines): ein 
oder mehrere Probleme = -1 Klasse

• Vorhandensein von niedriger Kompatibilität 
(Rotlicht der Richtlinien): ein oder mehrere 
Probleme = -3 Klassen

Abzug wird in Klassen in Kombination mit 
Prozenten angewendet. Je schwerwiegender die 
Unverträglichkeit, desto höher der Abzug (1 – 3 
Klassen, 0 – 45%). 
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Kriterium 5: DfR Unverträglichkeiten 

• EVOH wird die Rezyklat-Qualität beeinflussen (-1 Klasse und -15%)

• Direktdruck wird die Rezyklat-Qualität beeinflussen (-1 Klasse und -15%)

• PP-Deckel wird die Rezyklat-Qualität beeinflussen (PP > 5% → -3 Klassen und -45%)
Basierend auf den neuen Laboranalysen für flexible PE-Verpackungen ist die Kompatibilität
für PP auf 5% limitiert (Update auch in den DfR-Guidelines)

• Die Recyclingfähigkeit des Klebstoff muss separate anhand der chemischen
Zusammensetzung evaluiert werden
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Beispiel

Nr. Kriterium
Design-for-Recycling

(Design-for-Recycling Assessment)
Rezyklierbarkeitsrate

(Recyclability Rate Assessment)

1 Eignung ✓ ✓

2 PRE-Recyclingstrom vorhanden ✓ ✓

2a Lokale Sammlung ✓

2b Lokale Sortier- / Recyclinginfrastruktur → F

3 Rezyklierbarer Kunststoffanteil B (90,80 % B)

4 Sortierbarkeit Ƞ > 70% → Ƞ = 1 (Ƞ > 70% → Ƞ = 1)

5a DfR Unverträglichkeiten (entfernbar) - -

5b DfR Unverträglichkeiten (nicht entfernbar) E (15,80% E)

6 Easy to Empty Index

7 REACH Einhaltung

Ergebnis F
Quelle: RecyClass
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Kriterium 6: Easy to Empty Index

Verpackungen müssen leicht zugänglich und entleerbar sein, um eine Minimierung der 
enthaltenen Rückstände im Recyclingstrom zu ermöglichen. Das Vorhandensein von 
Produktrückständen auf der Verpackung wird bewertet, indem die Verpackung 10-mal entleert
und gewogen wird und die Formel angewendet wird:

Pe = ∅-Gewicht der leeren Verpackung nach normalem Gebrauch, in mind. 10 Entleerungstests
W = Gewicht der vollständig entleerten Verpackung (ohne Produkt im Inneren)
Pf = deklariertes Nettogewicht des Inhalts

Herabstufung: Etei

• Mehr als 5% = -1 Klasse
• Mehr als 10% = -2 Klassen
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Beispiel

Nr. Kriterium
Design-for-Recycling

(Design-for-Recycling Assessment)
Rezyklierbarkeitsrate

(Recyclability Rate Assessment)

1 Eignung ✓ ✓

2 PRE-Recyclingstrom vorhanden ✓ ✓

2a Lokale Sammlung ✓

2b Lokale Sortier- / Recyclinginfrastruktur → F

3 Rezyklierbarer Kunststoffanteil B (90,80 % B)

4 Sortierbarkeit Ƞ > 70% → Ƞ = 1 (Ƞ > 70% → Ƞ = 1)

5a DfR Unverträglichkeiten (entfernbar) - -

5b DfR Unverträglichkeiten (nicht entfernbar) E (15,80% E)

6 Easy to Empty Index Etei < 5 (Etei < 5)

7 REACH Einhaltung

Ergebnis F
Quelle: RecyClass
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Kriterium 7: REACH Einhaltung

Werden der Verpackung besonders besorgniserregende Stoffe hinzugefügt, führt dies zu einer
Herabstufung des Zwischenergebnisses um 3 weitere Klassen.
Die Liste der besonders besorgniserregenden Stoffe (SVHCs) kann hier eingesehen werden

https://echa.europa.eu/de/candidate-list-table
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Beispiel

Nr. Kriterium
Design-for-Recycling

(Design-for-Recycling Assessment)
Rezyklierbarkeitsrate

(Recyclability Rate Assessment)

1 Eignung ✓ ✓

2 PRE-Recyclingstrom vorhanden ✓ ✓

2a Lokale Sammlung ✓

2b Lokale Sortier- / Recyclinginfrastruktur → F

3 Rezyklierbarer Kunststoffanteil B (90,80 % B)

4 Sortierbarkeit Ƞ > 70% → Ƞ = 1 (Ƞ > 70% → Ƞ = 1)

5a DfR Unverträglichkeiten (entfernbar) - -

5b DfR Unverträglichkeiten (nicht entfernbar) E (15,80% E)

6 Easy to Empty Index Etei < 5 (Etei < 5)

7 REACH Einhaltung ✓ (✓)

Ergebnis E F
Quelle: RecyClass
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Zusätzliche Auslobung: Rezyklatgehalt

Eine Kreislaufwirtschaft für Kunststoffe basiert darauf, dass Kunststoff recycelt und für die 
Herstellung neuer Produkte verwendet wird. Um diese Perspektive zu fördern, wird für die 
Verwendung von Post-Consumer-Recycling-Kunststoff ein "+"-Bonus auf das 
Rezyklierbarkeitsergebnis wie folgt gewährt:

• Zwischen 15% und 50% Rezyklatgehalt = +

• Zwischen 50% und 89% Rezyklatgehalt = ++

• Mehr als 90% Rezyklatgehalt = +++
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Rezyklatanteil

Klassen 

Ergebnis
+ ++ +++

0% 15-50% 50-89% > 90%

> 95% 90-95% 70-90% 50-70% < 50% 0%     

DfR-Assessment - Ergebnis
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96,1 %

Rezyklatanteil

Klassen (Qualitativer Anteil)

Ergebnis

0,0 % - 100,0 %

Quantitativer Anteil

0% 15-50% 50-89% > 90%

Recyclability Rate Assessment - Ergebnis

+ ++ +++
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Zertifikat / Auslobung

Quelle: RecyClass
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Letter of Compatibility

• Scope: halbfertige Verpackungen

• Bewertung: Designkompatibilität mit Recycling

• Ergebnis: keine Zertifizierung. Die Verwendung des RecyClass-
Logos ist untersagt und die Auslobung zur Recyclingfähigkeit
werden von RecyClass nicht unterstützt.

Quelle: RecyClass
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2

3

4

Ablauf der Zertifizierung

1
Einreichung zur Bewertung / Zertifizierung

• Reichen Sie das unterschriebene Antragsformular ein
• Reichen Sie den RecyClass «Self-Assessment Report» ein (online-Tool)

Genehmigung des Antrags zur Bewertung / Zertifizierung
• Wir erstellen ein Angebot zur Bewertung / Zertifizierung
• Wir erstellen eine provisorische Planung Ablaufs
• Wir identifizieren fehlende Informationen

(z.B. Ergebnis «Easy-to-Empty Index», ausgefüllte Vorlage «Produkt Spezifikation» usw.)
• Bei Bedarf erstellen wir eine Geheimhaltungserklärung

Durchführung der Bewertung / Zertifizierung
• Durchführung der Bewertung / Zertifizierung nach der RecyClass Methodik 

− Virtuelle Untersuchung und Prüfung

− ggf. praktischer Test (z.B. NIR-Sortier-Test)

Ergebnis
• Sie erhalten einen Entwurf des Prüfberichts zur Kommentierung
• Sie erhalten den abschliessenden Prüfbericht elektronisch und 2x in ausgedruckter Form
• Sie erhalten das RecyClass Zertifikat, inkl. Piktogramm
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Agenda

1. Begrüssung 

2. Rezyklierbarkeit nach RecyClass

a. Einführung

b. Methodik der Assessments

c. Ergebnis 

d. Sonderfall Letter of Compatibility

e. Ablauf der Zertifizierung

3. Rezyklierbarkeit nach dem deutschen Mindeststandard

4. Ganzheitliche Bewertung einer Verpackung

5. Q&A
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Rezyklierbarkeit nach dem deutschen Mindeststandard

Mindeststandard für die Bemessung der Recyclingfähigkeit von 

systembeteiligungspflichtigen Verpackungen gemäß§ 21 Abs. 3 VerpackG

„(1) Systeme sind verpflichtet, im Rahmen der Bemessung der Beteiligungsentgelte Anreize zu 

schaffen, um bei der Herstellung von systembeteiligungspflichtigen Verpackungen 

1. die Verwendung von Materialien und Materialkombinationen zu fördern, die unter 

Berücksichtigung der Praxis der Sortierung und Verwertung zu einem möglichst hohen 

Prozentsatz recycelt werden können, [...]“  

Um den Systemen einen einheitlichen Rahmen für die Bemessung der Recyclingfähigkeit im 

Sinne von Absatz 1 Nummer 1 vorzugeben, ist gemäß Absatz 3 die jährliche Veröffentlichung

von Mindeststandards durch die Zentrale Stelle im Einvernehmen mit dem Umweltbundesamt 

vorgesehen. (Mindeststandard Zentrale Stelle Verpackungsregister, 2020)
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Kriterien

1. Vorhandensein Sortier- und Verwertungsinfrastruktur

2. Sortierbarkeit und Trennbarkeit

3. Recyclingunverträglichkeiten

4. Verfügbarer Wertstoffgehalt und Bemessung der Recyclingfähigkeit
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Vorhandensein Sortier- und Verwertungsinfrastruktur

Ob eine Sortier- und Verwertungsinfrastruktur vorhanden ist wird im Anhang des 

Mindeststandards für die einzelnen Packmittel (pro Material) angegeben

Quelle: Mindeststandard
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Sortierbarkeit und Trennbarkeit 

Verpackungsmerkmale, die eine Prüfung der Identifizierbarkeit in der sensorgestützten 

Sortierung durch  Messung erfolgen

Kunststoffverpackungen

Großflächige Etikettierung (<50% der Oberfläche) mit Fremdmaterialien J/N

Fullsleeve-Etikettierung J/N
Multilayer-Aufbau (ausser PE-/PP-EVOH) J/N
Metallisierung (außer innwändig / in der Mittelschicht) J/N
Dunkle Farbegestaltung unter Verwendung ru0basierter Pigmente (auch bei der Verwendung in 
innenliegenden Layern)

J/N

Unterschiedliche Kunststoffarten auf Vorder- und Rückseiten J/N
Großflächig (> 50% der Oberfläche) aufgebrachte Metallpigmente (Lackierung, Beschichtung oder
Prägung)

J/N

Weitere Kriterien für PPK-Verpackungen, Verbunde auf PPK-Basis, Flüssigkeitskartons und Glas

Quelle: Mindeststandard
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Recyclingunverträglichkeiten

Die Recyclingunverträglichkeiten werden in der Übersicht „Verpackungsfraktionen/-sorten und 

materialspezifische Recyclingunverträglichkeiten aufgelistet.

Wenn eines dieser Kriterien erfüllt ist, ist die Verpackung nicht rezyklierbar

Weitere Kriterien im Anhang 3 des Mindeststandards
Quelle: Mindeststandard
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Verfügbarer Wertstoffgehalt und Bemessung der Recyclingfähigkeit

„Der für ein Recycling verfügbare Wertstoffgehalt (bezogen auf die Gesamtverpackung […]) 

bestimmt die Recyclingfähigkeit nach diesem Mindeststandard. Die Recyclingfähigkeit ist auf 

einer Skala mit metrischer oder ordinaler (mit mehr als drei Skalengraden) Maßeinteilung 

einzuordnen“ (Mindeststandard Zentrale Stelle Verpackungsregister, 2020)

• Für Metallverpackungen, metallhaltige (Verbund-)Verpackungen und faserbasierte 

Verpackungen wird jeweils der zur Bemessung der Recyclingfähigkeit entscheidende 

Materialanteil angegeben

• Sonst werden keine weiteren Angaben gemacht

Quelle: Mindeststandard
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Beispiel -
Rezyklierbarkeit nach dem deutschen Mindeststandard

(nach Mindeststandard für die Bemessung der Recyclingfähigkeit von systembeteiligungspflichtigen Verpackungen gemäß §21 Abs. 3 VerpackG, Stand 31. August 2020)

1. Verpackungszusammensetzung

Verpackungsart Material Gewicht Wertstoff

Deckel / Verschluss PP-RIGID 2,40 g 2,40 g

Beutel PE-FLEX 27,60 g 24,84 g

Wertstoffanteil gesamt 90.8 %

2. Ergebnis der Bewertung

1 Verwertungsweg 323 MPO-Fraktion

2 Sortierbarkeit Sortierbarkeit ist gegeben

3 Recyclingunverträglichkeit Rezyklierbarkeit ist gegeben  
GESAMTERGEBNIS: Hochgradig Recyclingfähig

Eine Verpackung ist als recyclingfähig einzustufen, wenn eine Sortier- und Verwertungsstruktur vorhanden 

ist, das Material sortier- und trennbar ist und es keine Recyclingunverträglichkeiten gibt. Dabei wird der 

verfügbare Wertstoffgehalt bewertet. (Vgl. Mindeststandard Ziffer 4.1.-4.4.)

Das Zertifikat verliert seine Gültigkeit bei qualitativen oder quantitativen Materialänderungen sowie bei 

Aktualisierung des Mindeststandards durch die Zentrale Stelle.

Lieferantennummer KT001848

Lieferant REDILO GmbH 

Artikelnummer/EAN Code 0000010

GTIN 00000010

Artikelbezeichnung PE-Beutel Seifennachfüllpack

Verpackungsart Beutel

Kombinationsverpackung

Materialfraktion PE-FLEX

Prüfnummer RBEW0000666

Datum der Bewertung 28.06.2021

Quelle: RecyClass
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Agenda

1. Begrüssung 

2. Rezyklierbarkeit nach RecyClass

a. Einführung

b. Methodik der Assessments

c. Ergebnis 

d. Sonderfall Letter of Compatibility

e. Ablauf der Zertifizierung

3. Rezyklierbarkeit nach dem deutschen Mindeststandard

4. Ganzheitliche Bewertung einer Verpackung

5. Q&A
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Ganzheitliche Bewertung einer Verpackung –
Rezyklierbarkeit in Kombination mit ökologischen Nutzen 

Quelle: Carbotech

• Carbotech-Studie zur Umweltbelastung (UBP) von 
Getränkeverpackungen (Milch)

• UBP des PE-Beutels ein Bruchteil der anderen Alternativen
(Getränkekarton, PE-Flasche, Glasflasche)

• Obwohl PE-Beutel nicht rezykliert werden kann, bietet er deutliche
ökologische Vorteile ggü. Marktaktuellen rezyklierbaren
Alternativen
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Milch

https://carbotech.ch/cms/wp-content/uploads/Carbotech-LCA-Getraenkeverpackung-2014.pdf
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Zusammenfassung

• RecyClass bietet zwei Zertifizierungen an: DfR Assessment und Recyclability Rate 

Assessment und zusätzlich den Letter of Compatibility

• Das RecyClass Recyclability Rate Assessment erfüllt die Kriterien des deutschen

Mindeststandards

• RecyClass deckt nur Kunststoffverpackungen ab / der deutsche Mindeststandard alle Arten

von gängigen Verpackungsmaterialien

• Ganzheitliche Betrachtung = Rezyklierbarkeit + ökologischer Nutzen
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Bild: Maja Wiprächtiger, ETH

Fragen?
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Bild: Maja Wiprächtiger, ETH

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 

Raymond Schelker, Melanie Haupt, Liane Jehle

REDILO GmbH
Jacob Burckhardt-Strasse 38
CH - 4052 Basel

Tel. +41 61 713 18 88

Mail schelker@redilo.ch
haupt@redilo.ch
jehle@redilo.ch

URL www.redilo.ch


